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Concrete in the oceans - craking and corrosion Beeby, A. W. CIRIA 0-7210-1127-6 1978 Inglês 96 
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Corrosion of steel in concrete Tuuti, K. CBI 

 

1982 Inglês 468 
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Corrosió por carbonatació Rosell, J. R.  & Jordana, P. 
Col-legi Oficial 

D'aparelladors i Arquit 
84-87104-00-2 1988 Catalão 12 

Corrosion of steel in concrete Schiessl, P. Champman and Hall 0-412-32100-9 1988 Inglês 102 

3º Seminário de corrosão na construção civil (anais) Diversos Organização do evento 
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